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Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen - 
Visuelle Beurteilung der Oberflächenreinheit - Teil 1: Rostgrade und 
Oberflächenvorbereitungsgrade von unbeschichteten Stahloberflächen und 
Stahloberflächen nach ganzflächigem Entfernen vorhan dener Beschichtungen 
 
Preparation of steel substrates before application of paints and related products - 
Visual assessment of surface cleanliness - Part 1: Rust grades and preparation 
grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after overall removal of 
previous coatings 
 
Préparation d es subjectiles d'acier avant application de peintures et de produits 
assimilés - Évaluation visuelle de la propreté d'un subjectile - Partie 1: Degrés de 
rouille et degrés de préparation des subjectiles d'acier non recouverts et des 
subjectiles d'acier après décapage sur toute la surface des revêtem ents précédents 
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