DIN EN ISO 11127-1:2012-04 (D)

Vorbereitung von Stahloberflachen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen -

Prufverfahren fir nichtmetallische Strahlimittel - Teil 1: Probenahme (ISO 11127-
1:2011); Deutsche Fassung EN ISO 11127-1:2011

Inhalt Seite
2oL e 3
1 N V7T 4 Lo BT Vo T o 7= o =T 1o o P 4
2 [ T= o = 4
3 7= - 1 4
4 DUFChfURIUNG.....oc it s e ra s n e Ea s n e e e ann e e s 5
4.1 Probenahme aus Lieferungen..........ccciiiniiiiein s s 5
4.2 Herstellen der MiSCRPIrobe ...........e s e 5
4.3 Probenteilung ... —————— 5
4.4 ENAProbe...... . s s nnn s s nnnnnnnnnnrnnn 5
5 Identifizierung der Proben.......... it ssce e ms e e e s s mnen e e e e e sa s ne e e e e e n e nnnne 5
Anhang A (informativ) Anleitung zur Probenahme von Halden und Transporteinheiten ..............c........... 7
A1 N = 0 T 0T 7
A.2 Probenahme von Halden ...........o i 7
A3 Probenahme aus Transporteinheiten............ s 7
Anhang B (informativ) Internationale Normen fiir nichtmetallische Strahimittel............ccccccnniiiiinniinnn. 8



		2026-07-12T10:12:31+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




