DIN EN ISO 20566:2013-06 (D)

Beschichtungsstoffe - Prifung der Kratzbestandigkeit von Beschichtungen mit einer
Labor-Automobilwaschanlage (ISO 20566:2013); Deutsche Fassung EN ISO
20566:2013
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