DIN EN 13497:2018-11 (D)

Warmedammstoffe fur das Bauwesen - Bestimmung der Schlagfestigkeit von
auBenseitigen Warmedamm-Verbundsystemen (WDVS); Deutsche Fassung EN
13497:2018

Inhalt Seite
EUTOPAiSCRES VOIWOT T .coiiuiiinsmiaisssnssissssssssssssssssssssnsssassssssssasssssssssssssssassssssssas sess sasassesssas sess sasas sess sas nss sasas ssssas snsssassnsssasasss 3
1 Anwendungsbereich.... i ————————————————————— 5
2 V0D o 4T U ] a1 ) 5
3 3= o 5
4 KUrzbesChreibung.......o s s s s s 5
5 Prifeinrichtung..... 6
51 B 7o) 14 =) 10 T, 6
5.2 Anforderungen an die StahlKUGEIN........coimimiminimnmn s —————————— 6
5.3 RiSSDreiteNMeSSerat ... —————————— 6
5.4 Unterlage fiir ProbenKOIPeT ... ssssssssssssssssssssssssssssssssseses 6
5.5 Optionale Rohre fiir den kontrollierten Fall der Stahlkugel..........c.coounmimsmnnsmsmsnssmmssmmsssssn 6
6 50 00T 07cd 115 0] i 0 =) o 7
6.1 Vorbereitung der ProbenKOTIPer ....uemmmmssmsssmsssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssasssssssssssssssasss 7
6.2 Abdichten und Konditionieren von ProbenKorpern ... 7
7 10 11D ol 030 0 L 8
7.1 PrifbedingUngen ... 8
7.2 PrifVerfalIen A 8
8 Untersuchung und Darstellung der Ergebnisse.......cmmmmmmmmmmssssssssssssssssssssssns 9
9 GenauigKelt der MEeSSUNG ... s s A AR e R RE 10
10 PrUfDErICHE oo A AR 10



		2026-05-13T23:58:07+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




