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DIN EN ISO 11125-1:1997-11 (D) 
 
 
Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen - 
Prüfverfahren für metallische Strahlmittel - Teil 1: Probenahme (ISO 11125-1:1993); 
Deutsche Fassung EN ISO 11125-1:1997 
 
 
Inhalt            Seite 
 
Vorwort  ........................................................................................................................................................... 2 
 
1      Anwendungsbereich ................................................................................................................................ 2 
 
2      Definitionen ............................................................................................................................................... 2 
 
3      Geräte ........................................................................................................................................................ 2 
 
4      Durchführung ............................................................................................................................................ 2 
4.1   Allgemeines .............................................................................................................................................. 2 
4.2   Anzahl der Probeneinheiten .................................................................................................................... 2 
4.3   Probenahme von Probeneinheiten ......................................................................................................... 3 
4.4   Probenteilung ........................................................................................................................................... 3 
4.5   Endprobe ................................................................................................................................................... 3 
 
5     Identifizierung der Proben ........................................................................................................................ 3 
 
Anhang A (informativ) Internationale Normen für metallische Strahlmittel ............................................... 5 
 


		2026-06-12T09:32:39+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




