DIN EN ISO 8504-1:2020-03 (D)

Vorbereitung von Stahloberflachen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen -
Verfahren fiir die Oberflachenvorbereitung - Teil 1: Allgemeine Grundsatze (ISO 8504-
1:2019); Deutsche Fassung EN ISO 8504-1:2019

Inhalt Seite
EUTOPAiSCRES VOIWOT T .coiiuiiinsmiaisssnssissssssssssssssssssssnsssassssssssasssssssssssssssassssssssas sess sasassesssas sess sasas sess sas nss sasas ssssas snsssassnsssasasss 3
2002 o) o 4
00 1T 1) U D 5
1 ANWendungsbereiCh.... i —————————————— 6
2 NOIrmative VEIrWeISUNZEI ..uuiiimisisnsssssssssssssssssssssssssss s sssssss s s s s s s s s s s s 6
3 3= o 6
4 AlLGEIMEINES ...ucvcuciiiirir s RS AR AR RS ES 6
5 Ausgangszustand der Oberflaiche....... s —————————— 7
5.1 Bewertung des Oberflichenzustandes.......——————————— 7
5.2 Einfluss der UmgebungsbediNGUNEEN ........ourmimsmsmsmimsmsmssmsssmsmssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseses 8
5.3 Entfernen von VerunreinigUnZen ... imsmmssismsmssisssssmssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssnses 8
6 Auswahl des Verfahrens fiir die Oberflichenvorbereitung.........cc——. 8
7 Auswahl des Oberflichenvorbereitungsgrades ... ——————————— 9
8 3 ) o1 9
LTS L LD 00 10



		2024-04-29T01:18:09+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




