
 

   - 1 -

DIN EN ISO 15184:2020-05 (D) 
 
 
Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Härte von Beschichtungen durch Testen mit 
Bleistiften (ISO 15184:2020); Deutsche Fassung EN ISO 15184:2020 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 3 
Vorwort .................................................................................................................................................................................. 4 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 5 
2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 5 
3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 5 
4 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................................ 6 
5 Geräte ....................................................................................................................................................................... 6 
6 Probenahme ........................................................................................................................................................... 7 
7 Probenplatten ........................................................................................................................................................ 8 
7.1 Substrat ................................................................................................................................................................... 8 
7.2 Form und Abmessungen .................................................................................................................................... 8 
7.3 Vorbereiten und Beschichten ........................................................................................................................... 8 
7.4 Trocknen und Konditionieren ......................................................................................................................... 8 
7.5 Schichtdicke ........................................................................................................................................................... 8 
8 Durchführung ........................................................................................................................................................ 8 
9 Schadensarten ....................................................................................................................................................... 9 
10 Präzision ................................................................................................................................................................. 9 
11 Prüfbericht ...........................................................................................................................................................10 
Anhang A (informativ)  Aussagefähigkeit der Härteprüfung durch Testen mit Bleistiften ......................11 
 


		2024-04-28T11:34:07+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




