
 

   - 1 -

DIN EN ISO 22553-2:2021-03 (D) 
 
 
Beschichtungsstoffe - Elektrotauchlacke - Teil 2: Umgriff (ISO 22553-2:2019); 
Deutsche Fassung EN ISO 22553-2:2020 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 3 
Vorwort .................................................................................................................................................................................. 4 
Einleitung .............................................................................................................................................................................. 5 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 6 
2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 6 
3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 6 
4 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................................ 6 
5 Anzahl der Bestimmungen ................................................................................................................................ 6 
6 Verfahren A — Einkammerverfahren ............................................................................................................ 7 
6.1 Gerät und Prüfmittel ........................................................................................................................................... 7 
6.2 Probenplatten ........................................................................................................................................................ 8 
6.3 Vorbereiten des Probenkörpers ..................................................................................................................... 8 
6.4 Durchführung ........................................................................................................................................................ 8 
6.5 Auswertung ..........................................................................................................................................................12 
7 Verfahren B — Mehrkammerverfahren ......................................................................................................13 
7.1 Gerät und Prüfmittel .........................................................................................................................................13 
7.2 Probenplatten ......................................................................................................................................................14 
7.3 Vorbereiten des Probenkörpers ...................................................................................................................14 
7.4 Durchführung ......................................................................................................................................................16 
7.5 Auswertung ..........................................................................................................................................................18 
8 Präzision ...............................................................................................................................................................18 
9 Prüfbericht ...........................................................................................................................................................19 
 


		2024-05-22T01:31:02+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




