
 

   - 1 -

DIN EN ISO 20566:2021-06 (D) 
 
 
Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Kratzbeständigkeit von Beschichtungen mit 
einer Labor-Automobilwaschanlage (ISO 20566:2020); Deutsche Fassung EN ISO 
20566:2021 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 3 
Vorwort .................................................................................................................................................................................. 4 
Einleitung .............................................................................................................................................................................. 5 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 6 
2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 6 
3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 6 
4 Geräte ....................................................................................................................................................................... 7 
5 Waschsuspension ................................................................................................................................................. 8 
6 Probenahme ........................................................................................................................................................... 9 
7 Probenplatten ........................................................................................................................................................ 9 
8 Durchführung ........................................................................................................................................................ 9 
9 Auswertung ..........................................................................................................................................................10 
10 Präzision ...............................................................................................................................................................10 
10.1 Wiederholgrenze r .............................................................................................................................................10 
10.2 Vergleichgrenze R ..............................................................................................................................................10 
11 Prüfbericht ...........................................................................................................................................................11 
Anhang A (normativ)  Verifizierung und Kalibrierung der Waschanlage ......................................................12 
A.1 Verifizierung der Waschanlage mit einer Referenzplatte ....................................................................12 
A.1.1 Allgemeines ..........................................................................................................................................................12 
A.1.2 Kunststoffplatte ..................................................................................................................................................12 
A.1.3 Beschichtete Platte ............................................................................................................................................12 
A.2 Kalibrierung der Waschanlage ......................................................................................................................13 
A.2.1 Geräte .....................................................................................................................................................................13 
A.2.2 Durchführung ......................................................................................................................................................13 
 


		2026-06-14T04:41:46+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




