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Beschichtungen auf Kunststoffen und Kompositen - Teil 4: Abrieb

Inhalt Seite
2002 0 o 4
1 Anwendungsbereich.... i ———————————————————— 5
2 Normative VerweiSUNZeN ... s s s sssas s smsassssssas s smsas s 5
3 3= o 6
4 Funktionen von Beschichtungen auf Kunststoffsubstraten ..., 7
5 Probenbeschaffenheit und -vorbereitung.......ccu————— 7
51 Anforderungen an ProbDen......immmsmsmsssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassensss 7
5.2 SUDSETATEINTIUSS ..ucuriiisisisiss s eSS A e RS AR R SRR SRR SRR SRS R RS R AR AR RS 8
5.3 Oberflichenbeschaffenheit ... ——————————————————————— 8
5.4 LU0 11 U0 0D 0 o 0 8
5.5 2 =) o 1 1 8
6 PrUfVErfaNIen .. e 8
6.1 Lineare Abriebverfahren - Linearhubgerat ... 8
L T O 1 1 =5 0T 0 o LT 8
6.1.2 Generelle technische EigenSchaften....... s 9
6.2 HandabrieDGerat ... s 9
L/ I 1 1 =5 1T 0 o LT 9
6.2.2 Generelle technische Eigenschaften........cummsssssssssssssssssssssms 10
LSR8 T & 1100 1 10 L) o4 U L) o 11
6.2.4 Mogliche Fehlerquellemn........commmmsmsmmmsmmsmssmsssssssmssssssssssssssssss s ssssssssssssssasssnsssssssnsss 11
6.3 LG U/ 00 010 1 0T o) T, 11
6.3.1 Manuelle KratZpriifunGen......ommmssmmsmmsssissssssssss s s st ssssssassnassnasnssses 11
6.3.2 Automatische KratzZprifungen......sssssssssss 13
6.4 Rotierende Abriebverfahren ......———————— 14
L 0 T - 1 1) o /2 14
6.4.2 WaschkratzbestandigKeit........ocovninnsssaans 15
6.4.3 Martindale-Prilfin ..o s s s s s s e nsssnssnensss 16
7 AUSWETITEVEITaNTeN. ... ————————— 17
7.1 AlLGEIMEINES ...ucurucririisnsssissss s e R R SRR AR AR AR RS RS E R ERE R E SRR AR RERE SRR R SRR AR AR R SRR RS 17
7.2 Visuelle VErfaNIren ......ccciimimssiissssnssssssssssssnssssssssssssssssssssssssssassssassssssssssssasssssssmssnssssmsssasssnssnssssnnssssnss 18
7.3 L2 g 010 L] ) o . 18
7.4 L0 b T4 11 TS E 1 18
7.5 5 150 11T 1 U . 18
7.6 Gravimetrische Verfahren..... s 18
LIiteratuUrNINWEeISe ...t e eSS 19
Bilder

Bild 1 — Crockmeter (Ausfiihrungsbeispiel mit manuellem Antrieb) ........conmiinn———— 9

Bild2 — Schematische Darstellung der Priifeinrichtung zur Bestindigkeit von
Kennzeichnungen und Aufschriften gegen Abrieb, verursacht durch Wischen mit
Fingern und Hinden nach DIN EN 60068-2-70 .......cccuusmumsmmsmsesmssssmssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssassssssssasss 10



Bild 3 — Hartepriifstab — Ausfiihrung fiir Verfahren A (Kugelstichel)

Bild 4 — Prinzip der Abriebpriifung mit rotierender Probe..........cccesuue.

Bild 5 — LiSS@jOUS-FIgUT ....cccoovisrrmrmimsmsmsmssssnsmsmssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssenes



		2024-05-15T09:01:52+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




