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Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen - 
Prüfverfahren für nichtmetallische Strahlmittel - Teil 6: Bestimmung der 
wasserlöslichen Verunreinigungen durch Messung der Leitfähigkeit (ISO 11127-
6:2022); Deutsche Fassung EN ISO 11127-6:2022 
 
 

Inhalt            Seite 
 

Europäisches	Vorwort	.......................................................................................................................................................	3 

Vorwort	..................................................................................................................................................................................	4 

1  Anwendungsbereich	............................................................................................................................................	5 

2  Normative	Verweisungen	..................................................................................................................................	5 

3  Begriffe	....................................................................................................................................................................	5 

4  Reagenz	....................................................................................................................................................................	5 

5  Geräte	.......................................................................................................................................................................	5 

6  Probenahme	...........................................................................................................................................................	6 

7  Durchführung	........................................................................................................................................................	6 

8  Auswertung	............................................................................................................................................................	6 

9  Prüfbericht	.............................................................................................................................................................	6 

Literaturhinweise	...............................................................................................................................................................	7 
 


		2026-05-12T20:08:36+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




