
 

   

DIN 55634-2:2025-08 (D) 
 
 
Beschichtungsstoffe und Überzüge - Korrosionsschutz von tragenden 
dünnwandigen Bauteilen aus Stahl - Teil 2: Überwachung und 
Zertifizierungsanforderungen 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Vorwort .................................................................................................................................................................................. 3 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 4 
2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 4 
3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 5 
4 Zertifizierungsverfahren ................................................................................................................................... 6 
4.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................ 6 
4.2 Werkseigene Produktionskontrolle .............................................................................................................. 6 
4.3 Erstprüfung ............................................................................................................................................................ 7 
4.3.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................ 7 
4.3.2 Erstprüfung für Stückbeschichtungssysteme .............................................................................................. 8 
4.3.3 Erstprüfung beim Stückbeschichter ............................................................................................................... 8 
4.3.4 Erstprüfung für Korrosionsschutzsysteme durch Bandbeschichtung ................................................ 9 
4.4 Auditierung ......................................................................................................................................................... 10 
4.5 Regelmäßige Prüfung ....................................................................................................................................... 10 
4.5.1 Stückbeschichter ............................................................................................................................................... 10 
4.5.2 Bandbeschichter ................................................................................................................................................ 10 
4.6 Dokumentation der Ergebnisse .................................................................................................................... 10 
4.7 Zertifizierung ...................................................................................................................................................... 11 
4.7.1 Allgemeines ......................................................................................................................................................... 11 
4.7.2 Zertifizierungsentscheidung ......................................................................................................................... 11 
4.7.3 Aufrechterhaltung der Zertifizierung bei Änderung der Voraussetzungen ................................... 12 
Anhang A (normativ)  Prüfbescheinigungen konform zu DIN EN 10204 auf der Grundlage 

spezifischer Prüfung ......................................................................................................................................... 15 
Anhang B (informativ)  Mindestinhalt von Zertifikaten ...................................................................................... 16 
Literaturhinweise ............................................................................................................................................................ 18 
 
 
 
Tabellen 
 
Tabelle 1 — Überwachung (Art und Umfang) ......................................................................................................... 13 

 


		2026-04-17T19:23:39+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




