
 
 - 1 - 

DIN EN 13523-2:2001-12 (D) 
 
 
Bandbeschichtete Metalle - Prüfverfahren - Teil 2: Glanz; Deutsche Fassung EN 
13523-2:2001 
 
 
Inhalt            Seite 
 
Vorwort  ........................................................................................................................................................... 2 
 
1             Anwendungsbereich ......................................................................................................................... 3 
 
2             Normative Verweisungen ................................................................................................................. 3 
 
3             Begriffe ............................................................................................................................................... 3 
 
4             Prinzip ................................................................................................................................................. 3 
 
5             Geräte ................................................................................................................................................. 4 
 
6             Probenahme ....................................................................................................................................... 4 
 
7             Probenplatten .................................................................................................................................... 4 
 
8             Durchführung ..................................................................................................................................... 4 
8.1          Kalibrierung ....................................................................................................................................... 4 
8.2          Messung ............................................................................................................................................. 4 
 
9             Auswertung ........................................................................................................................................ 4 
 
10           Präzision ............................................................................................................................................. 5 
10.1        Wiederholbarkeit ............................................................................................................................... 5 
10.2        Vergleichbarkeit................................................................................................................................. 5 
 
11           Prüfbericht ......................................................................................................................................... 5 
 
Literaturhinweise .............................................................................................................................................. 6 
 


		2024-05-04T08:56:53+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




