
 
 - 1 - 

DIN EN ISO 11668:2001-12 (D) 
 
 
Bindemittel für Beschichtungsstoffe - Chlorhaltige Polymerisationsharze - 
Allgemeine Prüfverfahren (ISO 11668:1997); Deutsche Fassung EN ISO 11668:2001 
 
 
Inhalt            Seite 
 
Vorwort  ........................................................................................................................................................... 2 
 
1      Anwendungsbereich ................................................................................................................................ 2 
 
2      Normative Verweisungen ........................................................................................................................ 2 
 
3      Begriffe ...................................................................................................................................................... 3 
 
4      Probenahme .............................................................................................................................................. 3 
 
5      Prüfverfahren ............................................................................................................................................ 3 
5.1   Farbzahl ..................................................................................................................................................... 3 
5.2   Viskosität ................................................................................................................................................... 3 
5.3   Dichte ......................................................................................................................................................... 4 
5.4   Chlorgehalt ................................................................................................................................................ 4 
 
6      Prüfbericht ................................................................................................................................................ 4 
 
Anhang A (normativ) Bestimmung des Chlorgehaltes — Aufschluss nach Wickbold ............................. 5 
A.1 Prüfgerät ..................................................................................................................................................... 5 
A.2 Reagenzien ................................................................................................................................................. 5 
A.3 Durchführung ............................................................................................................................................. 5 
 
Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren 

entsprechenden europäischen Publikationen ............................................................................. 7 
 


		2026-05-12T18:37:04+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




