DIN EN 13494:2003-02 (D)

Warmedammstoffe fir das Bauwesen - Bestimmung der Haftzugfestigkeit zwischen
Klebemasse/Klebemortel und Warmedammstoff sowie zwischen Unterputz und
Warmedammstoff; Deutsche Fassung EN 13494:2002
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