
 
 - 1 -

DIN EN 1062-11:2002-10 (D) 
 
 
Beschichtungsstoffe - Beschichtungsstoffe und Beschichtungssysteme für 
mineralische Untergründe und Beton im Außenbereich - Teil 11: Verfahren für die 
Konditionierung vor der Prüfung; Deutsche Fassung EN 1062-11:2002 
 
 
Inhalt            Seite 
 
 
Vorwort  ...........................................................................................................................................................3 
 
Einleitung .........................................................................................................................................................4 
 
1 Anwendungsbereich ......................................................................................................................5 
 
2 Normative Verweisungen ..............................................................................................................5 
 
3 Herstellen der Probenkörper .........................................................................................................5 
 
4 Konditionierungsverfahren ...........................................................................................................5 
4.1 Erhöhte Temperatur .......................................................................................................................5 
4.2 UV-Strahlung und Feuchte ............................................................................................................6 
4.3 Wasserlagerung .............................................................................................................................6 
4.4 Gefrier-Auftau-Belastungen ..........................................................................................................6 
 
5 Bewertung der Probenkörper nach dem Konditionieren ...........................................................7 
 
6 Prüfbericht ......................................................................................................................................7 
 


		2024-05-06T21:11:10+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




