DIN 53221:2005-08 (D)

Beschichtungsstoffe - Priifung von Beschichtungen auf Uberarbeitbarkeit

Inhalt Seite
1 F N VL= Yo LU T Lo ES] o LT =Y ] RSP 3
2 NOIMALIVE VEIWEISUNGEN ...eeiiiiiiiiiiitt ittt e ettt e e e e e ettt e ee e e s e s aa b et eeeaaeassannbeeeeeaaeeeaaannbrnseeaaeaanns 3
3 STt o | 1 =TT R U PPPPPPRRPT 3
4 (o] oT=T o F= 10T 0 = TS UO U UUPT TR PPPPPPRRPT 4
5 Herstellen der ProbenbesChiChtUNgen ... 4
6 VOrbereituUNg der PrUfUNQ ... e e e e e e e e e e s s ettt e e e e e e e s s e nrabeeeeeesenannrees 4
7 DUrchflhrung UNA AUSWEITUNG ....uuiiiiiii it e e ettt e e e e e e s st e e e e e e e s s sannbaeeeaeeeessasnnnraneeeeeeanns 4
7.1 Auftragen des Beschichtungsstoffes. ... 4
7.2 Beobachtungen wahrend des Uberarbeitens .........coouiiiiiiie i 4
7.3 Prifungen nach dem Trocknen/Harten bzw. EiNbrennen .........ccccceveeiiiiciiiiiee e 5
RS T R N 1T =T 4 =TT = O PP PP PP PUPPPPOUPPR 5
7.3.2  GItterSCRNITEPIUTUNG . ..eiii ittt e b e e e e sne e e s sabeeee e 5
7.3.3 Eindruckversuch nach BUChNOIZ..............ooiiiiiiii e 5
S R N1 AT g Lo 1Y oY AU 1 U] oo [P PPT T URTP 5
T35  GlaNzZ . 5
RS N T - T o1 P PR PP 5
7.4 F NSy o AU 1 o OSSP 5
8 01 01T o o | RPN 5



		2026-04-17T16:43:17+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




