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Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen - 
Visuelle Beurteilung der Oberflächenreinheit - Teil 4: Ausgangszustände, 
Vorbereitungsgrade und Flugrostgrade in Verbindung mit Hochdruck-
Wasserwaschen (ISO 8501-4:2006); Dreisprachige Fassung EN ISO 8501-4:2006 
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