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Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Widerstandsfähigkeit bei schlagartiger 
Verformung (Schlagfestigkeit) - Teil 2: Prüfung durch fallendes Gewichtsstück, kleine 
Prüffläche (ISO 6272-2:2002); Deutsche Fassung EN ISO 6272-2:2006 
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