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Hochbau - Fugendichtstoffe - Teil 2: Bestimmung der Verarbeitbarkeit von
Dichtstoffen mit genormtem Gerat (ISO/DIS 8394-2:2017); Deutsche und Englische
Fassung prEN ISO 8394-2:2017

Building and Civil engineering Works - Sealants, determination of extrudability - Part
2: Using standardized apparatus (ISO/DIS 8394-2:2017); German and English version
prEN ISO 8394-2:2017

Inhalt Seite
EUTOPAiSCRES VOIWOT T .coiiuiiinsnsaisssnssisssssnsssssssssssssssnsssassssssssasssssssssssssssassssssssas sess sasassesssas sess sasas sesssassnss sasas ssssas snsssassnsssasasss 3
20 a0 o 4
1 AnWendungshereiCh. ... ————————————————————————————— 5
2 V0D o 4T U e e R ) 5
3 2T o4 i 5
4 KUrzbeSChrelbUNE... .o e e e e 5
5 =3 | 5
6 ALLGEIMEINES ....cucuciirieiis s ss s e E SRR AR AR AR A AR AR AR RS RS AR AR AR RS RS AR RS E RS R AR RS 6
7 Vorbereitung des genormten Priifgerates ... ssssssssssssssssssssssasas 6
8 30 1 10 D U0 0 0T =) o1 6
8.1 7o) 14 =) 10 T, 6
8.2 EinkomponentendiChtStoffe ... s 6
8.3 MehrkomponentendichtStoffe ... ——————————————————— 6
9 1D 10 ar 11 10 0 0 7
9.1 AlLGEIMEINES ....cucucicisiirstsr st e E R AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR RS RS RS ER R SRR AR RS 7
9.2 EinkomponentendiChtStoffe ... ——————— 7
9.3 MehrkomponentendichtStoffe ... ————————————————— 7
10 Angabe der ErgebRiSSe .....coummmmmmmmmsmssissmsmsssssmssssssssssssssssssssssssssssassssssssasssssssssssssssassssssssassessssssssssssassenss 8
10.1 Ausspritzrate, als Masse je Minute angegeben .......n——————— 8
10.2 Ausspritzrate, als Volumen je Minute angegeben.......cummmmmmmmssmsssssssssssssssssss 8
10.3 MehrkomponentendichtStoffe ... ————————————————————— 8
11 5 a1 0] ol 1 L 9
00 Lc) LD 010 0N T 12



		2024-05-05T09:58:19+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




