
 

   - 1 -

E DIN EN 1024:2017-08 (D/E) 
Erscheinungsdatum: 2017-07-14 
 
Tondachziegel für überlappende Verlegung - Bestimmung der geometrischen 
Kennwerte; Deutsche und Englische Fassung prEN 1024:2017 
 
Clay roofing tiles for discontinuous laying - Determination of geometric 
characteristics; German and English version prEN 1024:2017 
 
 

Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 3 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 4 

2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 4 

3 Symbole ................................................................................................................................................................... 4 

4 Proben ...................................................................................................................................................................... 5 

5 Prüfverfahren ........................................................................................................................................................ 5 
5.1 Bestimmung der Maße ....................................................................................................................................... 5 
5.1.1 Einzelmaße ............................................................................................................................................................. 5 
5.1.2 Decklänge und Deckbreite1) ............................................................................................................................ 6 
5.2 Geradlinigkeit ........................................................................................................................................................ 8 
5.2.1 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................................ 8 
5.2.2 Prüfeinrichtung (Bild 9) ...................................................................................................................................12 
5.2.3 Durchführung ......................................................................................................................................................12 
5.2.4 Angabe der Ergebnisse .....................................................................................................................................13 
5.3 Prüfung der Gleichmäßigkeit der Form ......................................................................................................13 
5.3.1 Flügeligkeit ...........................................................................................................................................................13 
5.3.2 Gleichmäßigkeit des Querprofils ..................................................................................................................17 

6 Prüfbericht ...........................................................................................................................................................18 

Anhang A (informativ)  Beispiel einer Prüfeinrichtung für die Messung der Flügeligkeit von 
Falzziegeln, Strangfalzziegeln und Krempziegeln ...................................................................................19 

 


		2024-05-02T00:10:22+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




