E DIN EN 12350-5:2017-09 (D/E)

Erscheinungsdatum: 2017-08-25

Prufung von Frischbeton - Teil 5: Ausbreitmal; Deutsche und Englische Fassung
prEN 12350-5:2017

Testing fresh concrete - Part 5: Flow table test; German and English version prEN
12350-5:2017

Inhalt Seite
EUTOPAiSCRES VOIWOT T .ciiiuiiiisnisisssnsisssssnssissssssssssssssssassssssssassssssassssssssassssssssas sess sasas sesssas sess sasas sess sasnss sasassssssas snsssassnsssasasss 3
1 Anwendungsbereich.... i ————————————————————— 4
2 V0D o 4 b U ] a1 ) 4
3 KUurzbeSChreibUung......ommmmimsnmmssmssssssssssssssssssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssnsssnsss s 4
4 = 4
5 PrODENANINE ...t e 7
6 1D 100 ar 18 10 0 0 7
7 o 1T e ] 1)1 9
8 o0 8107 J o (ol L 9
9 50 1 VA 1 L0 10



		2026-05-20T04:25:59+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




