
 

   - 1 -

E DIN EN 13791:2018-06 (D/E) 
Erscheinungsdatum: 2018-04-27 
 
Bewertung der Druckfestigkeit von Beton in Bauwerken oder in Bauwerksteilen; 
Deutsche und Englische Fassung prEN 13791:2018 
 
Assessment of in-situ compressive strength in structures and precast concrete 
components; German and English version prEN 13791:2018 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 4 

Einleitung .............................................................................................................................................................................. 5 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 8 

2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 8 

3 Begriffe, Symbole und Abkürzungen .............................................................................................................. 9 
3.1 Begriffe .................................................................................................................................................................... 9 
3.2 Symbole und Abkürzungen .............................................................................................................................10 
3.2.1 Symbole und Abkürzungen .............................................................................................................................10 
3.2.2 Abkürzungen, die in den Beziehungen zwischen verschiedenen Ausdrücken der 

Druckfestigkeit verwendet werden ..............................................................................................................11 

4 Ziel der Untersuchung und Prüfungsparameter ......................................................................................12 

5 Prüfbereiche, Messstellen und Anzahl der Prüfungen ...........................................................................15 
5.1 Prüfbereiche ........................................................................................................................................................15 
5.2 Messstellen ...........................................................................................................................................................16 

6 Prüfung von Bohrkernen und Bestimmung der Druckfestigkeit von Bauwerksbeton ...............18 

7 Erstbeurteilung des Datensatzes ...................................................................................................................20 
7.1 Beurteilung des Prüfbereichs um zu ermitteln, ob er eine einzige Grundgesamtheit 

repräsentiert........................................................................................................................................................20 
7.2 Bewertung einzelner Prüfergebnisse innerhalb eines Prüfbereichs ................................................21 

8 Abschätzung der Druckfestigkeit für die baustatische Bewertung eines bestehenden 
Bauwerks ..............................................................................................................................................................22 

8.1 Ausschließlich basierend auf Daten aus der Prüfung von Bohrkernen ...........................................22 
8.2 Basierend auf einer Kombination von Daten einer indirekten Prüfung und Daten aus der 

Prüfung von Bohrkernen .................................................................................................................................24 
8.2.1 Anwendung einer indirekten Prüfung, die speziell in Bezug auf Daten von Bohrkernen, 

die aus dem betrachteten Bauwerk entnommen wurden, kalibriert wurde ..................................24 
8.2.2 Abschätzung der charakteristischen Druckfestigkeit des Bauwerksbetons für einen 

Prüfbereich ...........................................................................................................................................................25 
8.2.3 Abschätzung der Druckfestigkeit des Bauwerksbetons an einer bestimmten Stelle ...................26 
8.3 Anwendung einer indirekten Prüfung mit mindestens drei Daten aus der Prüfung von 

Bohrkernen ..........................................................................................................................................................26 

9 Bewertung der Druckfestigkeitsklasse von eingebrachtem Beton in Zweifelsfällen ..................27 
9.1 Allgemeines ..........................................................................................................................................................27 
9.2 Anwendung von Daten aus der Prüfung von Bohrkernen ....................................................................28 
9.3 Indirekte Prüfung zuzüglich ausgewählter Daten der Prüfung von Bohrkernen .........................29 
9.4 Screening-Test unter Anwendung eines allgemeinen oder speziellen Zusammenhangs 

mit einem indirekten Prüfverfahren ...........................................................................................................30 
9.5 Vorgehensweise für den Fall, dass der Hersteller die Nichtkonformität der 

Druckfestigkeit erklärt hat .............................................................................................................................31 



 
 
- 2 - 

Anhang A (informativ)  Anleitung zur Durchführung einer Untersuchung ................................................... 32 
A.1 Informationen, die aus den Prüfungen erforderlich sind ..................................................................... 32 
A.2 Verfahren zur Bewertung der Druckfestigkeit von Bauwerksbeton................................................. 33 
A.3 Auswahl des Prüfverfahrens .......................................................................................................................... 34 
A.4 Zusätzliche Anleitung für die Bewertung auf der Grundlage von Daten der Prüfung von 

Bohrkernen .......................................................................................................................................................... 37 
A.5 Bewertung der Druckfestigkeitsklasse von eingebrachtem Beton in Zweifelsfällen .................. 38 
A.6 Annahme der Prüfungsdaten ......................................................................................................................... 40 

Anhang B (informativ)  Beispiel für einen allgemeinen Zusammenhang zwischen der 
Rückprallzahl und der Druckfestigkeitsklasse ........................................................................................ 41 

Literaturhinweise ............................................................................................................................................................. 44 
 


		2024-04-24T12:55:58+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




