
 

   - 1 -

E DIN EN 13169/A2:2018-09 (D/E) 
Erscheinungsdatum: 2018-08-10 
 
Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus Blähperlit 
(EPB) - Spezifikation; Deutsche und Englische Fassung EN 
13169:2012+A1:2015/prA2:2018 
 
Thermal insulation products for buildings - Factory made expanded perlite board 
(EPB) products - Specification; German and English version EN 
13169:2012+A1:2015/prA2:2018 
 
 

Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 3 

1 Änderung im Europäischen Vorwort ............................................................................................................. 4 

2 Änderung im Anwendungsbereich ................................................................................................................. 4 

3 Änderungen in Abschnitt 2, „Normative Verweisungen“ ........................................................................ 4 

4 Änderungen in Abschnitt 3, „Begriffe“ ........................................................................................................... 5 

5 Änderung in Abschnitt 4, „Anforderungen“ ................................................................................................. 5 

6 Änderung in 4.1, „Allgemeines“ ....................................................................................................................... 5 

7 Änderung in 4.3.10, „Wasserdampfdiffusion“ ............................................................................................. 5 

8 Änderung in 4.3.11, „Freisetzung gefährlicher Stoffe“ ............................................................................. 5 

9 Änderung in 4.3.13, „Glimmverhalten“ ......................................................................................................... 5 

10 Änderung in 5.3.4, „Wasseraufnahme bei vollständigem Eintauchen“ ............................................... 6 

11 Änderung in Abschnitt 6, „Bezeichnungsschlüssel“ .................................................................................. 7 

12 Änderung in Abschnitt 7, „Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit 
(AVCP)“ .................................................................................................................................................................... 7 

13 Änderung in Abschnitt 8, „Kennzeichnung und Etikettierung“ ............................................................. 8 

14 Änderung in A.1, „Allgemeines“ ....................................................................................................................... 8 

15 Änderung in A.2, „Eingabedaten“ .................................................................................................................... 8 

16 Änderung in Anhang B, „Feststellung des Produkttyps (PTD) und werkseigene 
Produktionskontrolle (FPC)“ ............................................................................................................................ 8 

17 Änderung in D.1, „Anforderungen“ ...............................................................................................................13 

18 Änderung in D.2.1.1, „Allgemeines“ ..............................................................................................................13 

19 Änderung in D.2.1.3, „Länge und Breite, Dicke, Rechtwinkligkeit, Ebenheit“ ................................13 

20 Änderung in E.2, „Anforderungen“ ...............................................................................................................13 

21 Änderung in E.2.12, „Freisetzung gefährlicher Stoffe“ ...........................................................................13 

22 Änderung in E.4, Bezeichnungsschlüssel ....................................................................................................13 

23 Änderung in E.5, Werkseigene Produktionskontrolle ...........................................................................14 

24 Änderung in E.7, „Kennzeichnung und Etikettierung“ ...........................................................................15 

25 Änderung in Anhang ZA, „Abschnitte dieser Europäischen Norm, die die Bestimmungen 
der EU-Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO) betreffen“ ................................................................15 

 


		2024-05-02T11:25:56+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




