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HeiR verarbeitbare Fugenmassen - Teil 5: Priifverfahren zur Bestimmung der
FlieRlange; Deutsche und Englische Fassung prEN 13880-5:2023

Hot applied joint sealants - Part 5: Test method for the determination of flow
resistance; German and English version prEN 13880-5:2023

Inhalt

EUropaiSCRes VOIWOT T ..oiimissnnisssssnssissssssssssssnsssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssnsssassssssssss snsssmssnsssmssssnsssssnses
1 Anwendungsbereich.... s —————————————
2 NOIrmative VErWeISUNGEN ......couurersmssrssssmssrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssesssssssessssssssssssssassssassssassnssnsas
3 3= o
4 Kurzbeschreibung........ssssssssssss s ssssssasssasasass
5 Prifeinrichtung...... s ————————
6 Herstellung und Vorbehandlung der ProbeKOrper ...
7 PrifbedinGUNGeN ... AR
8 Durchfiihrung der Prifung....... s
9 Darstellung der ErgebniSse. ...
10 PTrAZISION cvviiiiisiiimnisssisis s S
11 o0 1 {073 Tl L,
LiteratuUrNINWEeISe ...t A A R e e RS
Bilder

Bild 1 — Metallrahmen (GiefRrahmen) ........s——————
Bild 2 — Beispiele fiir Priifstinder mit ProbeKOrper ...



		2024-06-01T00:08:42+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




