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Prufverfahren fiir Estrichmortel und Estrichmassen - Teil 10: Messung des
Feuchtegehalts - Calciumcarbidmethode; Deutsche und Englische Fassung prEN
13892-10:2024

Method of test for screed materials - Part 10: Determination of moisture content -
Calcium Carbide Method; German and English version prEN 13892-10:2024
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