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Prifung von Frischbeton - Teil 14: FlieRzeit mit invertiertem Kegel; Deutsche un
Englische Fassung prEN 12350-14:2026

d

Testing fresh concrete - Part 14: Invert cone flow time; German and English version

prEN 12350-14:2026
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Bild 1 — Darstellung der Priifung der FlieRzeit mit invertiertem Kegel...........cccocvcnsnsnnsnsnsnnsnsnsmnssnsssessssnsns 7
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Tabelle 1 — Prazisionsdaten zur Messung der Flief3zeit mit invertiertem Kegel von Frischbeton
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