
 

   - 1 -

DIN EN 13212:2011-12 (D) 
 
 
Straßenmarkierungsmaterialien - Anforderungen an die werkseigene 
Produktionskontrolle; Deutsche Fassung EN 13212:2011 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Vorwort ................................................................................................................................................................ 3 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................. 4 
2 Normative Verweisungen ..................................................................................................................... 4 
3 Begriffe ................................................................................................................................................... 4 
4 Allgemeine Anforderungen an die werkseigene Produktionskontrolle ........................................... 5 
4.1 Allgemeines ........................................................................................................................................... 5 
4.2 Anforderungen an das System ............................................................................................................ 6 
4.2.1 Personal ................................................................................................................................................. 6 
4.2.2 Einrichtungen und Ausrüstung ........................................................................................................... 6 
4.2.3 Rohstoffe ................................................................................................................................................ 7 
4.2.4 Konstruktionsprozess........................................................................................................................... 7 
4.2.5 Produktionskontrolle ............................................................................................................................ 7 
4.2.6 Prüfmuster ............................................................................................................................................. 8 
4.2.7 Rückstellmuster ..................................................................................................................................... 8 
4.2.8 Verpackung, Beschriftung, Handhabung und Lagerung .................................................................. 8 
4.2.9 Aufzeichnungen und Vorgehen bei Nichtkonformität ....................................................................... 9 
4.2.10 Korrekturmaßnahmen ........................................................................................................................... 9 
4.3 Endprüfung ............................................................................................................................................ 9 
4.3.1 Allgemeines ........................................................................................................................................... 9 
4.3.2 Besondere Anforderungen ................................................................................................................... 9 
4.3.2.1 Allgemeines ........................................................................................................................................... 9 
4.3.2.2 Markierungsfarbe (EN 1871) ............................................................................................................... 10 
4.3.2.3 Heißplastikmassen (EN 1871) ............................................................................................................ 10 
4.3.2.4 Kaltplastikmassen (EN 1871) ............................................................................................................. 10 
4.3.2.5 Nachstreumittel und Premixglasperlen (EN 1423 und EN 1424) .................................................... 11 
4.3.2.6 Vorgefertigte Straßenmarkierungsmaterialien (EN 1790) ............................................................... 11 
4.3.2.7 Markierungsknöpfe (EN 1463) ............................................................................................................ 12 
Anhang A (normativ)  Vorgefertigte selbstklebende Straßenmarkierungsmaterialien — 

Prüfverfahren zur Bestimmung der flächenbezogenen Masse des Klebstoffs ............................ 13 
 


		2026-06-24T06:30:02+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




