DIN 18555-4:1986-03 (D)

Priufung von Morteln mit mineralischen Bindemitteln; Festmortel; Bestimmung der
Langs- und Querdehnung sowie von VerformungskenngroBen von Mauermorteln im
statischen Druckversuch

Inhalt Seite
1 Anwendungsbereich UNd ZWECK ..........ooooeeiiiiiiiiiie s s s s s s s e s s e s r e s e s e s e s e s e rererererererererenenenesenensnnne 1
2 =T 1
20 I 1T E= o =Y o LT T N 1
720 2 @ 11 1= o =Y 5T T T T 1
2.3 ElastizitAtSmMOdUl .......cooiiii it —————————— 1
2.4 QuerdehNUNGSMOAUI ........coiiiiiiiiir i 1
b2 @ 11 T=T o =Y oY - o 1
3 7= - | (= R 1
B O o 4 3 = o 1
B B~ - 1 1] o1 =Y SR 1
R TN B ] 1T ed 4] 1 14 = E-T o o1 T 2
R V=Y o 4 1 T 4T £ 4 U= LY [T - 2
4 Vo o= 2
5 Herstellung und Lagerung der PriafkOrper ... s s s 2
5.1 Probenahme, Probemenge und Prifmortel...........o e 2
5.2 Herstellung der PrifKOIPer.......... i ms e e e 2
5.3 Lagerung der PrifKOIPEer ... ss e ms e s mmn e s s e e 2
6 Vorbereitung der Prifkorper flir die Proafung ... e 2
7 D 10T 41 3T 0] T 2
8 T L= T T N 3
9 PrufDeriCht ...t 3
9.1 Angaben des Mortelherstellers bzw. Probenehmers..........coov i sssne e 3
9.2 Angaben zur Herstellung der PrafkOrper........ccoiiiiieiiinnisi s ssses e 3
9.3 Angaben der Prifstelle ... ————————— 3
743 1= 0 L= e 4T o 4



		2026-05-12T21:46:09+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




