DIN EN 12350-12:2010-12 (D)

Prufung von Frischbeton - Teil 12: Selbstverdichtender Beton - Blockierring-Versuch;
Deutsche Fassung EN 12350-12:2010

Inhalt Seite
Yo T o 3
1 AnwendungSsbereiCh ........ s 5
2 Normative VErweiSUNQGEN .........ccciiiiiiiiiiiininnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnssnsnsnns 5
3 Kurzbeschreibung ... 5
4 L= - |- 5
41 Blockierring mit engem Spalt ... ——————————— 6
4.2 Blockierring mit breitem Spalt ..o ————— 6
4.3 o = | 6
5 L0 L0 =T T 0T 10T Ve L= o e = 7
6 [ 10T e 0 11 31 U 3V S 8
7 T =T (T T 8

8 Prifbericht ... ———————— 9

9 Wiederholprazision und VergleiChprazision ... s 10

LiteraturhinWeISe .......cceiiieiiiii s 11



		2026-05-12T02:37:51+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




