
 
 - 1 - 

DIN 66165-2:1987-04 (D) 
 
 
Partikelgrößenanalyse; Siebanalyse; Durchführung 
 
 
Inhalt            Seite 
 
1 Anwendungsbereich und Zweck ................................................................................................................. 1                        
2 Grundlagen .................................................................................................................................................... 1                                  
3 Allgemeines ................................................................................................................................................... 1                                  
4 Geräte  ........................................................................................................................................................... 1                                  
5 Probenahme und Probenteilung  ................................................................................................................. 2                      
6 Handsiebverfahren ........................................................................................................................................ 2                                  
6.1 Trockensiebung  ......................................................................................................................................... 2                                 
6.2 Naßsiebung ................................................................................................................................................. 2                                 
7 Maschinensiebverfahren  ............................................................................................................................. 3                           
8 Rückgewinnung von in den Sieböffnungen festsitzenden Partikeln  ...................................................... 3                            
9 Analysenbericht und Auswertung der Ergebnisse  ................................................................................... 3    
Anhang A Formblatt für Analysenbericht  ..................................................................................................... 5             


		2024-04-25T00:01:36+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




