
 

   - 1 -

DIN EN 12697-34:2012-07 (D) 
 
 
Asphalt - Prüfverfahren für Heißasphalt - Teil 34: Marshall-Prüfung; Deutsche 
Fassung EN 12697-34:2012 
 
 

Inhalt            Seite 
 

Vorwort ................................................................................................................................................................ 3 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................. 6 
2 Normative Verweisungen ..................................................................................................................... 6 
3 Begriffe ................................................................................................................................................... 6 
4 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................. 7 
5 Prüfeinrichtung ...................................................................................................................................... 7 
6 Prüfverfahren ......................................................................................................................................... 7 
6.1 Vorbereitung des Probekörpers .......................................................................................................... 7 
6.2 Prüfablauf ............................................................................................................................................... 8 
7 Darstellung der Ergebnisse .................................................................................................................. 8 
8 Prüfbericht ............................................................................................................................................. 9 
9 Präzision (siehe Tabelle 1 und Tabelle 2) ........................................................................................... 9 
Anhang A (normativ)  Marshall-Stabilität und Fließwerte .............................................................................. 10 
Anhang B (normativ)  Prüfkopf ........................................................................................................................ 11 
Literaturhinweise .............................................................................................................................................. 12 
 


		2026-05-14T07:14:59+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




