DIN EN 1342:2013-03 (D)

Pflastersteine aus Naturstein fiir AuBenbereiche - Anforderungen und Prufverfahren;
Deutsche Fassung EN 1342:2012

Inhalt Seite

72 e T T o 4
1 AnNWwendungSbereiCh ... e 5
2 NOrmative VEIrwWeISUNGEN .......oceeviiiiieiiieiicnceiimecememnnnsnnssssnsnsnsnnssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnsnsnsnsnnnns 5
3 7= |4 PSP 6
4 X1 ] o (=Y T e =1 o SR 7
4.1 N = 0 L= 0T 7
0 T TR = T =Y T o 0 11 g T 7
4.1.2 Anderung der physikalischen Eigenschaften des Natursteins .............ccooeevieeeereeeesesesessessssessesensens 7
4.2 1o L 7
R Y | e T 4T T T 7
S € 1 (=Y 1 4T 1 - 8
4.3 Bestdndigkeit gegen Frost-Tau-WecChsel.........ccccvciiiiiiniiiis s e 10
4.31 Frost-Tau-Wechsel unter Normalbedingungen...........cccccimminniininnisre e 10
4.3.2 Frost-Tau-Wechsel in Gegenwart von Tausalzen ..........ccccciviimniinimnnissese e 10
4.4 Bruchfestigkeit — Druckfestigkeit.........ccccucciiiriiiiiiiiccc e csscrr s e e e 10
4.5 AbriebbestandigKeit .......ccccviie i e n e e e e s 10
4.6 Gleit- und Rutschwiderstand ... e 10
. 3 0 T €1 1=T | VT4 T 1Y =3 - 1 4 Vo 10
4.6.2 RuUtSChWiIderstand ... 1
4.6.3 Dauerhaftigkeit des Gleit- und Rutschwiderstandes............cccccccmiiiiiiicccccsceire e 1
4.7 Erscheinungsbild ... ——————_— 1
T e Y N | e 7= 4T T 1
4.7.2 Bezugsprobe, Sichtprifung und Annahmekriterien..........ccocciiiiii 11
4.8 WasseraufNahme........ .. s 12
4.9 Rohdichte und offene Porositat.............ccooiiiii i e 12
410 Petrographische Beschreibung........cccccoiiimiinisiiiss s s 12
411  Gefahrliche Stoffe........ccciiiii e e e 12
5 Bewertung der Konformitat...........cccciiiiiiiiii i s 12
5.1 N =Y 0 L= 0 = 12
5.2 Erstprifung (ITT) und Typprifung (TT). e ccccerreeiiisssssssmseeeesssssssssssssseessssssssssmssssssessssssssnssnsssessas 12
5.3 Werkseigene ProduktionSKoNtrolle..........ciiiiiiiiiiiiiiiiisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnne 15
6 Kennzeichnung, Etikettierung und Verpackung .........cccccoeiiiiiiiinimemmnncssesn s s 17
Anhang A (informativ) Anleitung zur Probenahme ..........ccociiiiiiiiiins e 18
A1 AlIGEMEINES ...t —— 18
A.2 Grundsatze der Probenahme ... 18
A3 Entnahme von Sammelproben........... i e 18
A4 Erstellen eines Stichprobenplans.......... e 18
A.5 Gerate zur Probenalme ... s e 19
A.6 Probenahmeverfahren ............ e e 19
A.6.1  AlIGEMEINES ...ccoeeeiiiiiiiiiiiiiiirirerrrerrrnrerrrrr s rrrrrrrrrrrrrrnrrrerssssssssssEEEEREEERERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRS 19
A.6.2 Entnahme von Proben aus SteinbriChen............ccoiinciniincsrr e 19
A.6.3 Probenahme aus Fertigungseinheiten und Lieferungen...........cccocccmimiiiicccicecmrnnnnssccsssssceeesesssssssnns 20
A.6.4 Probenahme aus BaUWEeIrKEN ... s 20
A7 Kennzeichnung, Verpackung und Versand der Proben.............cccnnnnnnnnnnnnnsnssssnssssssssssssssnnes 20
A.8 ProbenahmeberiCht............ e s 20
Anhang B (informativ) Beispiel zur Berechnung des unteren Erwartungswerts .............cccoooecmmniiiiicciinnes 22
B.1 AnNWendungsbereiCh ... ———————————— 22



B.2 Begriffe Und Symbole.......... et n e nnn 22

B.3 Berechnung des unteren ErwartungSWertes ..........eeeeeeemememmmnmnmnnnnnnnnnnnnsnnssnsnsnsnsnsnsssssssssssssssnsnsnns 22
Anhang ZA (informativ) Abschnitte dieser Europdischen Norm, die Bestimmungen der
EU-Bauproduktenrichtlinie (89/106/EWG) betreffen.........cccccvvivmmiiiicnnisnness e 25
ZA1 Anwendungsbereich und maBgebende Eigenschaften.........cccccovcviminiiincisnnesene, 25
ZA.2 Verfahren der Konformitidtsbescheinigung von Pflastersteinen aus Naturstein..............c.....c.... 27
ZA.2.1 Systeme zur Konformitatsbescheinigung.........ccccoviimiiiiiiini s 27
ZA.2.2 EG-KonformitatSerklarung.........cccceiiiiimiinisiniiin s s s s 28
ZA.3 CE-Kennzeichnung und Etikettierung ..........cccocmeiiiiiicccsceinni e csssse e s e s s e 28
LiteraturNinWeISe .......cceiiiierii i r e 31



		2026-06-21T07:35:48+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




