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Hochbau - Bestimmung der durch Fugendichtstoffe auf porésen Substraten
verursachten Verfarbungen - Teil 1: Priifung unter Druckeinwirkung (ISO 16938-

1:2008)

Inhalt Seite
Nationales VOIrWOrt ... s s e e e n R e e n s 3
Nationaler Anhang NA (informativ) LiteraturhinWeiSe ........cccocccecimmiiiiicc s s 4
1 AnwendungsbereiCh ... ——————————— 5
2 Normative VErweiSUNGEN .......cccciiiiiimiiiinisis s ssssss s s s s s s sas s s e s mnn s 5
3 Begriffe e ———————— 5
4 Kurzbeschreibung ... ——————— 5
5 Prifeinrichtungen...........ooi e ———————— 6
6 Herstellung der ProbeKOrpPer........uuceiiiinimimminsissinssrs s s s s s s s ane s 8
7 7o « 7= T T T | 1T o T P 8
8 Durchflihrung der Prifung ........ccccccceriiiiicicieienensiiscsssssssess s s ssssssssssssssssssssssssssssssensssssssssnsnsssssssssnnnes 8
8.1 Komprimierung der ProbeKOIPET.........uiiiiiiciiieirieiiiisccssmersessssssssssssssessssssssssssssesssssssssssnsssssssssssnnn 8
8.2 XL =] 0T Te Eo3Y =Y = 1T o PSP 9
< 7200 T - N1 e =Y & 1= 1 o == 9
8.2.2 AIterung durCh WEIME........occccciieciiiiieiissccssmseer s ssss s ssssmsss e e s e s ss s s smsne e e e s ssssssssnnnnesenesessssnenensnnnnnnnnnnns 9
8.2.3 Alterung durch KEIe........ccceeiiiieiiiiiii i 9
8.2.4 Alterung durch kiinstliches Licht mit UV-Anteil ..........cccconrimmminniinsess e 9
9 Nachweis der Verfarbungen ... 10
9.1 AlIGEMEINES ...t 10
9.2 Nachweis auf der Substratoberflache.............co s 10
9.3 Nachweis im Inneren des Substrats.............cooiiiiiiicciii e 10
9.4 Angabe der ErgebniSSe .......ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiisisessssssssss s s sssssssssssssss s s s s s s s n s nnnnnn s s nnmnmnrranennnnnnns 10
10 PrifberiCht ... 12



		2026-05-13T12:05:12+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




