DIN EN 12697-42:2013-03 (D)

Asphalt - Prufverfahren fur HeiBasphalt - Teil 42: Fremdstoffgehalt in Ausbauasphalt;
Deutsche Fassung EN 12697-42:2012

Inhalt Seite
72 e T T o 3
1 ANWendungsbereiCh ... —————————— 6
2 NOrmative VEIrwWeISUNGEN .......oceeviiiiieiiieiicnceiimecememnnnsnnssssnsnsnsnnssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnsnsnsnsnnnns 6
3 7= |4 PSP 6
4 LT T4 oY== o7 T =] o 10 5 T 6
5 Gerate und Materialien........ ..o 7
6 ProbenVvorbereituUNg .........ccuciiiiiiiiiiiiisiiisiscess e e s s s s s s s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssnnns 7
7 L LB 2 11 o] T T PO 7
8 Angabe der ErgebniSse ..o 8
9 T 0= o 8
10 PrazisSionsSdaten ... e nnne e e e e n e nnnns 8
Anhang A (informativ) Menge an Fremdstoffen in feineren Fraktionen..........ccccociinniiiinninncicnnncneenn, 9
A1 AlIGEMEINES ...t 9
A.2 Zusitzliche DefinitionNen ........ ... e e 9
A3 Gerate und Materialien...........cooiiiiiicr e e 9
A4 ProbenVorber@itUNg ........cccccccs s s ssssssss s s sssssssssssssssssssssssssssnsnsnssnnns 9
A.5 L LB 2 111 0] 0T T P 10
A.6 N Lo T= 1 o T3 L= gl = o 1= o0 L= = PP 10
A.7 e T o =T T 3 10



		2026-05-14T00:09:59+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




