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DIN SPEC 1052-100:2013-08 (D) 
 
 
Holzbauwerke - Bemessung und Konstruktion von Holzbauten - Teil 100: 
Mindestanforderungen an die Baustoffe oder den Korrosionsschutz von 
Verbindungsmitteln 
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