
 

   - 1 -

DIN EN 1790:2013-12 (D) 
 
 
Straßenmarkierungsmaterialien - Vorgefertigte Markierungen; Deutsche Fassung EN 
1790:2013 
 
 

Inhalt            Seite 
 

Einleitung ............................................................................................................................................................ 4 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................. 5 
2 Normative Verweisungen ..................................................................................................................... 5 
3 Begriffe ................................................................................................................................................... 5 
4 Anforderungen ....................................................................................................................................... 7 
5 Prüfverfahren ....................................................................................................................................... 11 
6 Konformitätsbewertung ...................................................................................................................... 13 
7 Kennzeichnung und Etikettierung ..................................................................................................... 22 
Anhang A (normativ)  Identifizierung von vorgefertigten Straßenmarkierungsmaterialien ...................... 23 
Anhang B (normativ)  Prüfverfahren zur Bestimmung des Aschegehalts .................................................. 25 
Anhang C (normativ)  Thermogravimetrische Analyse (TGA) ...................................................................... 27 
Anhang D (normativ)  FT-IR-Spektroskopie des TGA-Rückstandes ............................................................ 29 
Anhang E (normativ)  Prüfverfahren für ATR-FT-IR-Spektroskopie der Klebstoffschicht ......................... 30 
Anhang F (normativ)  Vorgefertigte selbstklebende Straßenmarkierungen — Prüfverfahren zur 

Bestimmung der flächenbezogenen Masse des Klebstoffs............................................................ 31 
Anhang ZA (informativ)  Abschnitte in dieser Europäischen Norm, die Bestimmungen der 

EU-Bauproduktenrichtlinie betreffen ................................................................................................ 33 
Literaturhinweise .............................................................................................................................................. 40 
 


		2024-05-03T18:39:16+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




