
 

   - 1 -

DIN EN 16455:2014-12 (D) 
 
 
Erhaltung des kulturellen Erbes - Auflösung und Bestimmung von löslichen Salzen in 
Naturstein und artverwandten Materialien des kulturellen Erbes; Deutsche Fassung 
EN 16455:2014 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Vorwort ................................................................................................................................................................ 3 
Einleitung ............................................................................................................................................................ 4 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................. 5 
2 Normative Verweisungen ..................................................................................................................... 5 
3 Begriffe ................................................................................................................................................... 5 
4 Grundsätze ............................................................................................................................................. 5 
5 Reagenzien, Materialien und Analysegeräte ...................................................................................... 6 
6 Durchführung ......................................................................................................................................... 6 
6.1 Probenahme ........................................................................................................................................... 6 
6.2 Analyseverfahren .................................................................................................................................. 6 
6.2.1 Allgemeines ........................................................................................................................................... 6 
6.2.2 Leitfähigkeitsmessungen ..................................................................................................................... 7 
6.2.3 Bestimmung der Ionen .......................................................................................................................... 7 
7 Angabe der Ergebnisse ........................................................................................................................ 7 
7.1 Spezifische Leitfähigkeit, γ  (µS · cm−1) ............................................................................................... 7 
7.2 Einzelionen ............................................................................................................................................. 7 
8 Prüfbericht ............................................................................................................................................. 8 
Literaturhinweise ................................................................................................................................................ 9 
 


		2026-06-27T16:18:44+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




