
 

   - 1 -

DIN 18540:2014-09 (D) 
 
 
Abdichten von Außenwandfugen im Hochbau mit Fugendichtstoffen 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Vorwort ................................................................................................................................................................ 3 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................. 4 

2 Normative Verweisungen ..................................................................................................................... 4 

3 Begriffe ................................................................................................................................................... 5 

4 Fugendichtstoffe ................................................................................................................................... 5 
4.1 Bezeichnung .......................................................................................................................................... 5 
4.2 Anforderungen ....................................................................................................................................... 5 
4.3 Prüfverfahren ......................................................................................................................................... 5 
4.4 Einhaltung der Anforderungen ............................................................................................................ 6 
4.5 Erforderliche Angaben .......................................................................................................................... 7 

5 Konstruktive Ausbildung der Außenwandfugen ................................................................................ 7 
5.1 Allgemeines ........................................................................................................................................... 7 
5.2 Fugenbreite ............................................................................................................................................ 8 
5.3 Oberfläche der Bauteile im Fugenbereich .......................................................................................... 9 

6 Abdichten der Außenwandfugen ......................................................................................................... 9 
6.1 Hilfsstoffe ............................................................................................................................................... 9 
6.2 Vorbereiten der Fugen .......................................................................................................................... 9 
6.3 Einbringen des Fugendichtstoffes .................................................................................................... 10 
6.4 Nachträgliche Beschichtungen auf Fugendichtstoffen ................................................................... 10 
6.5 Aufzeichnungen über den Arbeitsablauf .......................................................................................... 10 
 


		2026-06-27T16:16:42+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




