
 
 - 1 - 

DIN EN 1108:1999-10 (D) 
 
 
Abdichtungsbahnen - Bitumenbahnen für Dachabdichtungen - Bestimmung der 
Formstabilität bei zyklischer Temperaturänderung; Deutsche Fassung EN 1108:1999 
 
 
Inhalt            Seite 
 
Vorwort  ........................................................................................................................................................... 2 
 
Einleitung .......................................................................................................................................................... 2 
 
1             Anwendungsbereich ......................................................................................................................... 3 
 
2             Normative Verweisungen ................................................................................................................. 3 
 
3             Definitionen ........................................................................................................................................ 3 
 
4             Prinzip ................................................................................................................................................. 3 
 
5             Prüfeinrichtung .................................................................................................................................. 3 
 
6             Prüfkörperentnahme ......................................................................................................................... 3 
 
7             Prüfkörpervorbereitung .................................................................................................................... 3 
7.1          Allgemeines ....................................................................................................................................... 3 
7.2          Verklebung mit Heißbitumen ............................................................................................................ 3 
7.3          Verklebung im Schweißverfahren .................................................................................................... 5 
7.4          Vorbereitung der verklebten Prüfkörper ......................................................................................... 5 
 
8             Durchführung ..................................................................................................................................... 5 
 
9             Erfassung der Meßwerte, Auswertung und Präzision des Meßverfahrens ................................. 5 
 
10           Prüfbericht ......................................................................................................................................... 6 
 


		2026-05-12T17:11:15+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




