DIN 52338:2016-10 (D)

Prufverfahren fiir Flachglas im Bauwesen - Kugelfallversuch fir Verbundglas

Inhalt Seite
T/ 07 o 3
1 AnwWendungshereiCh. ... ——————————————————————— 4
2 V0D o 4 b U ] a1 ) 4
3 20 73 Tl 11011 4
4 T i 1 < 4
4.1 3 T 0] 1) 4
4.2 FalleiNriChtUNG ... s sn s e s s e R AR R RS 4
4.3 Halteeinrichtung fiir die Probe ... sssssssssssssssass 4
5 S 0] 1<) 5
5.1 0 0] 0 1<) 1 1 (3 5
5.2 Probenanzall........iiiiiiis s R 5
5.3 Probenzustand und -VOrbereitung ... s 5
6 DUTFChfUINIUNG cocviiecisiseicsissssnssissrssss s e R AR E SRR AR SRR AR R RS 5
7 W X =) o 11 6
8 g 010 1<) o] X 6
| ISLAT=) 0 10 D0 T2=Y <) (o 1) 43 7



		2024-05-02T10:47:08+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




