
 
 - 1 - 

DIN 52130:1995-11 (D) 
 
 
Bitumen-Dachdichtungsbahnen - Begriffe, Bezeichnungen, Anforderungen 
 
 
Inhalt            Seite 
 
Vorwort   ........................................................................................................................................................... 1                                            
1    Anwendungsbereich .................................................................................................................................. 1                                  
2    Normative Verweisungen .......................................................................................................................... 1                             
3    Begriffe ........................................................................................................................................................ 2                                         
3.1 Talkumierte Polymerbitumen-Schweißbahn  .......................................................................................... 2         
3.2 Beschieferte Polymerbitumen-Schweißbahn  ......................................................................................... 2        
4    Bezeichnung ..............................................................................................................................................  2                                      
5    Anforderungen ............................................................................................................................................ 2                                    
5.1 Trägereinlage  ............................................................................................................................................. 2                                  
5.2 Tränk- und Deckmasse .............................................................................................................................. 2                           
5.3 Dicke   ........................................................................................................................................................... 2                                          
5.4 Äußere Beschaffenheit und Durchtränkung  ........................................................................................... 2        
5.5 Mineralische Füllstoffe der Deckmasse  .................................................................................................. 2          
5.6 Wasserundurchlässigkeit  ......................................................................................................................... 2                        
5.7 Höchstzugkraft und Dehnung bei Höchstzugkraft  ................................................................................ 2  
5.8 Kaltbiegeverhalten und Wärmestandfestigkeit ....................................................................................... 2    
6    Prüfung  ....................................................................................................................................................... 2   
                                        
Anhang A (informativ) Literaturhinweise  ...................................................................................................... 3                                 
 


		2026-05-13T23:57:52+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




