
 

   - 1 -

DIN 18534-3:2017-07 (D) 
 
 
Abdichtung von Innenräumen - Teil 3: Abdichtung mit flüssig zu verarbeitenden 
Abdichtungsstoffen im Verbund mit Fliesen und Platten (AIV-F) 
 
 

Inhalt            Seite 
 

Vorwort .................................................................................................................................................................................. 3 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 5 

2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 5 

3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 5 

4 Anforderungen ...................................................................................................................................................... 5 

5 Einwirkungen ........................................................................................................................................................ 5 

6 Bauliche Erfordernisse ....................................................................................................................................... 6 

7 Planungs- und Baugrundsätze ......................................................................................................................... 6 
7.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................ 6 
7.2 Stoffe ......................................................................................................................................................................... 6 
7.3 Nutzschichten ........................................................................................................................................................ 6 
7.4 Zuordnung der AIV-F ........................................................................................................................................... 6 
7.5 Abdichtungsaufbau .............................................................................................................................................. 7 
7.6 Detailausbildung .................................................................................................................................................. 8 

8 Ausführung ...........................................................................................................................................................13 
8.1 Allgemeines ..........................................................................................................................................................13 
8.2 Sicherstellung und Prüfung der Mindesttrockenschichtdicke ............................................................13 

9 Instandhaltung ....................................................................................................................................................15 
9.1 Inspektion .............................................................................................................................................................15 
9.2 Instandsetzung ....................................................................................................................................................15 
9.3 Nachträgliche Abdichtung von Durchdringungen ...................................................................................15 

Literaturhinweise .............................................................................................................................................................16 
 


		2026-06-10T00:29:01+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




