
 

   - 1 -

DIN 18531-2:2017-07 (D) 
 
 
Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen - Teil 2: 
Nicht genutzte und genutzte Dächer - Stoffe 
 
 

Inhalt            Seite 
 

Vorwort .................................................................................................................................................................................. 3 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 5 

2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 5 

3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 6 

4 Abdichtungsstoffe ................................................................................................................................................ 6 
4.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................ 6 
4.2 Eigenschaftsklassen für Abdichtungsstoffe ................................................................................................. 7 
4.3 Abdichtungsstoffe ................................................................................................................................................ 7 
4.4 Anforderungen an die Abdichtungsstoffe .................................................................................................... 8 

5 Hilfsstoffe ..............................................................................................................................................................13 
5.1 Stoffe für Voranstriche und Grundierungen ..............................................................................................13 
5.2 Bitumen-Klebemassen ......................................................................................................................................13 
5.3 Kaltklebemassen und Klebstoffe ...................................................................................................................13 
5.4 Stoffe für Trennschichten bzw. Trennlagen...............................................................................................13 
5.5 Stoffe für Trägerlagen unter Flüssigkunststoffen (FLK) ........................................................................13 
5.6 Stoffe für Schutzlagen .......................................................................................................................................14 
5.7 Stoffe für Schutzschichten ...............................................................................................................................14 
5.8 Stoffe für den Oberflächenschutz nicht genutzter Dächer ....................................................................14 
5.9 Stoffe für Nutzschichten ...................................................................................................................................15 

Anhang A (informativ)  Leistungsstufen für Flüssigkunststoffe (FLK) nach ETAG 005 .............................16 
 


		2026-06-26T19:20:33+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




