
 

   - 1 -

DIN EN 12697-44:2019-05 (D) 
 
 
Asphalt - Prüfverfahren - Teil 44: Bestimmung der Rissausbreitung mittels 
Halbzylinder-Biegeversuch; Deutsche Fassung EN 12697-44:2019 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 3 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 4 
2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 4 
3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 4 
4 Symbole ................................................................................................................................................................... 5 
5 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................................ 5 
6 Prüfeinrichtung ..................................................................................................................................................... 6 
7 Probenvorbereitung ............................................................................................................................................ 7 
7.1 Herstellung ............................................................................................................................................................. 7 
7.2 Prüfung der Maße ................................................................................................................................................ 8 
7.3 Lagerung .................................................................................................................................................................. 8 
8 Prüfverfahren ........................................................................................................................................................ 8 
9 Berechnungen ....................................................................................................................................................... 9 
10 Prüfbericht ...........................................................................................................................................................11 
11 Präzisionsangaben .............................................................................................................................................11 
Literaturhinweise .............................................................................................................................................................12 
 


		2026-06-21T15:04:18+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




