DIN EN 12697-44:2019-05 (E)

Bituminous mixtures - Test methods - Part 44: Crack propagation by semi-circular
bending test

Contents Page
[T o oY== 4 T8 o] =NV o o S 3
1 S o o o - S S 4
2 NOIrmMative referenCes ... —————— 4
3 Terms and definitions ..o ————————— 4
4 SYMDOIS ..ot ——————— 5
5 T e 5
6 Y o o 2= T - 1 {0 SRR 6
7 EST= 10 4 0 (=30 o (=T o 2= 1= 11 Lo Y o T OSSR 7
71 MaANUFACTUIE ... e 7
7.2 DIimensional CRECK ..o 8
7.3 8 e Vo = 9
8 o7 =T o 1] - 9
9 CalCUIALIONS ....ceeiiiie i ——————————————— 10
10 B IS5 (=Y Yo Y SRR 12
11 Precision data ..o ——————— 12
[ T0 o 1o o - o 1 )/ 13



		2024-05-01T15:02:46+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




