DIN ISO 11527:2018-12 (D)

Bauwesen - Dichtstoffe - Priifverfahren zur Bestimmung des Fadenzugs (ISO
11527:2018)

Inhalt Seite
A= 10 00 1 T Lo Y0 o ) o 3
Nationaler Anhang NA (informativ) LiteraturhinWeise ... 3
2002 0 o 4
1 Anwendungsbereich.... i —————————————————————— 5
2 V0D o 4 b U ] a1 ) 5
3 3= o 5
4 Kurzbeschreibung......s s 5
5 PrifeiNriChTUNG. ..o AR AR RS 5
6 VOrbehandlung.......cucuumiimsmssismsmssismssmsssssnssssssssssssssssss s s sssas s s sas s sesssasse s s sas s s sasas s sssassesssasasenanasss 6
7 Herstellung der ProbeROTIPer ... s sssssssssssssssasssasssasssssssssssssssess 6
8 Durchfiihrung der Prifung...... s 7
8.1 Verfahren A: Vier aufeinander folgende Messungen an derselben Dichtstoffprobe..........cccusurues 7
8.2 Verfahren B: Zwei aufeinander folgende Messungen an derselben Dichtstoffprobe..........c..ccu.... 8
9 Darstellung der Ergebnisse ... 9
10 PIUDErICHE oo e 9
LIiteratUrNINWEISe ..t RR R 10



		2026-06-21T05:28:08+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




