DIN EN 12697-55:2020-02 (D)

Asphalt - Priifverfahren fur Asphalt - Teil 55: Organoleptische Ansprache fiir
emulsionsgebundenes Mischgut; Deutsche Fassung EN 12697-55:2019

Inhalt Seite
| 000 0 0BT LT Y0 o) o o 3
1 AnwendungsbereiCh. ... ———————————————————_—_———r———————_—_—" 4
2 NOIrmative VEIrWeISUNZEI ..o iiciieismsmssssssssississsssssssssssss s sssssss s s s s s s s s e s s s 4
3 3= o 4
4 KUrzbeSChrelbDUNE... .o s s e e ms e s s 5
5 PrifeiNriChtUuNG. ..o R R AR R S 5
6 0 N T2 2 0 =) o 5
6.1 B 7o) 14 =) 10 T, 5
6.2 Vorbereitung der Bestandteile ... 5
6.3 0 B 70 0 = 1 ) 6
L0 1 1 =5 1T 0 o LT 6
6.3.2 Verfahren A: Beurteilung der Umhilllung .......cccovnimnnmmmnmmmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasss 6
6.3.3 Verfahren B: Beurteilung der KonSiStenz.........oconmmmmnssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 7
6.3.4 Verfahren C: Beurteilung des hydrischen Aspektes.........s, 7
7 Angabe der ErgebRiSSe .....coummsmmmmmssmsssssmsmsssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssassssssssassesssssssssssssensss 7
8 S A 7 L ) 7
9 5 01 0 1<) o] X 8
L= i 10 410 0 ) < 9



		2024-05-06T03:31:26+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




