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DIN EN 12697-37:2022-06 (D) 
 
 
Asphalt - Prüfverfahren - Teil 37: Prüfung des Haftvermögens eines Bindemittels auf 
vorumhülltem Splitt für Hot-Rolled-Asphalt (HRA) mittels heißem Sand; Deutsche 
Fassung EN 12697-37:2022 
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