DIN EN ISO 12623:2023-03 (D)

Warmedammstoffe fiir die Haustechnik und fiir betriebstechnische Anlagen -
Bestimmung der Wasseraufnahme bei kurzzeitigem teilweisem Eintauchen von
vorgeformten Rohrdammstoffen (ISO 12623:2022); Deutsche Fassung EN ISO
12623:2022
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